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CONSTRUÇÃO . CONSTRUCTION . FABRICACIÓN . LOOP PILE
COMPOSIÇÃO . COMPOSITION . COMPOSICIÓN . 100% LÃ . 100% WOOL . 100% LANA 
BASE ALCATIFA . WALL-TO-WALL CARPET BACKING . BASE MOQUETA . JUTA . JUTE . YUTE. 
BASE CARPETE . AREA RUG BACKING . BASE ALFOMBRA . FELTEX DOTS
LARGURA . WIDTH . ANCHO . 2.00-4.00M
CORTE POR MEDIDA . BESPOKE CUT . CORTE A MEDIDA
PESO DO PÊLO . PILE WEIGHT . PESO DE LA FELPA . CA. 1.540GR/M2

PESO TOTAL . TOTAL WEIGHT . PESO TOTAL . CA. 2.950GR/M2

ALTURA DO PÊLO . PILE HEIGHT . ALTURA DE LA FELPA . CA. 5MM
ALTURA TOTAL . TOTAL HEIGHT . ALTURA TOTAL . CA. 9.5MM
Nº PONTOS M2 . KNOTS PER SQM . PUNTADAS M2 . CA. 17.160
RESISTÊNCIA TÉRMICA . THERMAL RESISTANCE . RESISTENCIA TERMICA . 0.18M2 K/W
ACABAMENTOS RECOMENDADOS . RECOMMENDED FINISHINGS . ACABADOS RECOMENDADOS
LUX E TECIDOS . LUX AND FABRICS . LUX Y TEJIDOS. 

CREEK
FICHA TÉCNICA . TECHNICAL DATA SHEET . INFORMACIÓN TÉCNICA 
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